
PROVA N° ORA

AUTOSTR. / 

LUOGO DI 

CONSEGNA

BIG BAG [kg]

TEMPO DI 

SVUOTAMENTO

[mm:ss]

TEMPO DI 

RIFERIMENTO 

MAX [min]

VERIFICA 

ESPANSIONE 

ANOMALA 

[OK/NOK]

TEMPERATURA 

CISTERNA 

MATERIALE TERMO 

[°C]

TONNELLATE NELLA 

CISTERNA POST 

CARICAMENTO [ton]

PROVA N° ORA AUTOSTR. KM
CARREG.

[N-S-E-O]

IMPRONTA

[SI/NO]
MISURA RL

VALORE MINIMO 

RL DI RIFERIMENTO

FONDO ASCIUTTO 

[SI/NO]

Fornitore Prodotto

xxxxxxxxxxx

VERBALE DI PROVA SU STRADA
Segnaletica Orizzontale in Termospruzzato

FIRMA FORNITORE O SUO REFERENTE:

FIRMA RUP O REFERENTE STAZIONE APPALTANTE:

VERIFICHE DI CARICAMENTO:  TEMPO DI SVUOTAMENTO BIG BAG & ESPANSIONE ANOMALA MATERIALE

VERIFICHE SU STRADA: IMPRONTATURA & VALORE RL

ESITO VERIFICHE - TEMPO DI VUOTATURA BIG BAGS

ESITO VERIFICHE - ESPANSIONE ANOMALA MATERIALE TERMOPLASTICO IN CISTERNE

ESITO VERIFICHE - IMPRONTATURA

ESITO VERIFICHE - VALORE RL

Data dd.mm.yyyy

Tronco xxx

Giorno di prova n° xxx

COGNOME NOME FIRMA

Referente Stazione Appaltante n°1 xxx xxx xxxxxxxxxxxxx

xxx xxx yyyyyyyyyyyyy

zzzzzzzzzzzzzzzReferente Stazione Appaltante n°2 xxx xxx

Referente Fornitore n°2 xxx xxx tttttttttttttttttt

Referente Fornitore n°1



Contratto SAP n°

Note

n°
Possessore 

Campione

Contenitore 

Metallico Ermetico
Etichettato Sigillato

Preso in carico da 

Possessore

1 Stazione Appalt. SI SI SI Intatto Non Intatto SI

2 Fornitore SI SI SI Intatto Non Intatto SI

3 Stazione Appalt. SI SI SI Intatto Non Intatto SI

Invio materiale a:

COLORE Bianco Giallo Blu

Termoplastico Idropitture Pitture a freddo
Microsfere di Vetro

Termoplastico

materiali Preformati Pittura Solvente Primer Adesione
Microsfere di Vetro

Pittura

Codice prelievo

DT/SO/2019/02

Indetificazione Appaltatore/Fornitore xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

MATERIALE PRELEVATO

VERBALE PRELIEVO MATERIALI & PRESA IN CARICO
Segnaletica Orizzontale in Termospruzzato

Quantità prelevata 6 kg N° campionature Prelevate 3

Fornitore Prodotto xxxxxxxxxxx Nome Commerciale del Prodotto xxxxxxxxxxxxxxxx

Come previsto nel Capitolato Tecnico di Fornitura di materiale per termospruzzato all'art.7 per le tre campionature di materiale, una, quella della eventuale 

terza prova, rimarrà a disposizione della Stazione Appaltante, una viene consegnata all'Appaltatore/Fornitore (o suo Delegato) al momento del prelievo e la 

terza sarà  inviata dalla Stazione Appaltante a DMIE/PBS/RAL di Fiano Romano (Laboratorio interno alla Committente) o laboratorio esterno certificato per 

l’esecuzione delle analisi previste.

Ogni campionatura di materiale è stata effettuata utilizzando contenitori metallici a chiusura ermetica nonché etichettata per identificare la tipologia 

materiale, la data di prelievo ed il soggetto a cui è messa a disposizione. 

CAMPIONE MATERIALE STAZIONE APPALTANTE

Autostrada xxxxxxxxxxx Carreggiata

Progressiva km xxxxxxxxxxx Luogo del prelievo xxxxxxxxxxxxxxxx

Destra Sinistra

NOME & 

COGNOME
xxxxxxxxxxxx

FIRMA yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

CAMPIONI DI MATERIALI PRELEVATI IN CONTRADDITTORIO

Stato di Conservazione del Campione

dd.mm.yyyy

NOME & 

COGNOME
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FIRMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Invio materiale a:

CENTRO RILEVAMENTO DATI E PROVE MATERIALI - DMIE/PBS/RAL

Via Milano, 6 - 00065 Fiano Romano (Roma)

DATA PRELIEVO

& PRESA IN CARICO
PER LA STAZIONE APPALTANTE PER L'APPALTATORE/FORNITORE


